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Standardprogramm · Standard range · Gamme standard

Nr. 22027 79 cm x 15 cm / 10,5 cm Nr. 22002 74 cm x 9 cm / 5 cm Nr. 22006 71 cm x 9 cm / 5 cm

Nr. 22021 72 cm x 9 cm / 5 cm Nr. 22017 58 cm x 11 cm / 5 cm Nr. 22010 63 cm x 10 cm / 6 cm
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Nr. 22018 56 cm x 13 cm / 6,5 cm Nr. 22019 53 cm x 14 cm / 8 cm Nr. 22014 60 cm x 15,5 cm / 7,5 cm

Nr. 22020 50 cm x 15 cm / 7 cm Nr. 22012 62 cm x 14 cm / 7 cm Nr. 22026 60 cm x 15 cm / 6 cm
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Nr. 22008 66 cm x 13,5 cm / 7,5 cm Nr. 22013 62 cm x 13 cm / 6,5 cm Nr. 22009 64 cm x 12 cm / 6 cm

Nr. 22003 73 cm x 15 cm / 6 cm Nr. 22001 83 cm x 16 cm / 7 cm Nr. 22007 70 cm x 15,5 cm / 7 cm

Standardprogramm · Standard range · Gamme standard
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Nr. 22016 60 cm x 16 cm / 8 cm Nr. 22024 62 cm x 12,5 cm / 7 cm Nr. 22015 61 cm x 12 cm / 7 cm

Nr. 22005 71,5 cm x 11 cm / 6 cm Nr. 22004 72 cm x 14 cm / 7 cm Nr. 22022 70 cm x 13 cm / 8 cm
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Nr. 22025 58,5 cm x 18,5 cm / 10 cm

Nr. 22023 62,5 cm x 19 cm / 17 cm

Neben den Einzelbalustern liefern wir als Sonderanfertigung auch Baluster-Batterieformen.
As well as single balusters we also produce special moulds of balusters sets on request.
Nous fabroquons également, sur demande, des moules pour balustres multiples.

Standardprogramm · Standard range · Gamme standard
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q Stahlstützform so zwischen zwei Kant hölzer plazie-
ren, daß die Fußwinkel auf den Hölzern auf liegen.

Place the steel support mould between two timber
beams, so that the foot angles lay flat on the beams.

Placer la coque en metal sur deux liteaux de façon
à ce que sa base repose parfaitement. 

w Stützform anheben und so fallen lassen, daß die
Fußwinkel exakt die beiden Hölzer treffen. Durch ihr
Eigengewicht rutscht die Kunststofform mit dem
Baluster nach unten zwischen die beiden
Kanthölzer; die Stahlform wird nach oben abgezo-
gen.

Lift support mould and let it fall in a way that the foot
angles hit the two beams exactly. Due to its dead
weight the rubber mould with the baluster slips
downwards between the two beams- the steel
mould is released to the top

Relever la coque et la laisser retomber de manière
à ce que le propre poids de l’elastomère permette
la séparation des deux éléments. 

e Kunststoffhalbschalen vorsichtig auseinander
drücken.

The halves of the plastic mould are carefully pushed
apart.

Les demi-moules sont séparés avec soin.

r Entformter Baluster.

Demoulded baluster.

Balustre démoulé.

Entschalung · Demoulding · Démoulage

q

e r

w
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WRECKLI GmbH
Adresse/Address: Eschstraße 30 44629 Herne Germany Tel. +49 2323 1706-0 info@reckli.de
Postadresse/Mailing Address: Postfach 1013 29 44603 Herne Germany Fax +49 2323 1706-50 www.reckli.de

Strukturmatrizen
Abformtechnik
Formen- und
Modellbauharze
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